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佛山市优博陶瓷分析测试有限公司 

 

检测报告   
 

 

 

表号：RA01                                    报告编号：H2022070242 

样 品 名 称 高岭石 样 品 编 号 H2022070242 

送 样 单 位 平朔集团物供中心 

样 品 特 征 正常 样 品 数 量 约 200g 

实验环境温度 25℃ 实验环境湿度 68%RH 

检 测 项 目 见下表 收 样 日 期 2022 年 07 月 02 日 

检 测 类 别 委托检测 完 成 日 期 2022 年 07 月 04 日 

检 测 依 据 GB/T 21114-2019 GB/T 4734-1996 GB/T 23774-2009 

检测结果： 

序号 项目 结果（%） 

1 IL（灼减）   16.05 

2 Al2O3（三氧化二铝）     34.31 

3 SiO2（二氧化硅）   46.53 

4 Fe2O3（三氧化二铁）      0.72 

5 CaO（氧化钙）      0.15 

6 MgO（氧化镁）      0.27 

7 K2O（氧化钾）      0.79 

8 Na2O（氧化钠）      0.04 

9 TiO2（二氧化钛）      0.85 

 

序号 项目 结果 

1 烧白度(1200℃保温30min) 76.0 

以下空白 

声明：1. 检测结果仅对来样负责，样品保留至出报告后 20 天。 

      2. 检测报告部分复印无效。 

      3.如对结果有异议，请在收到报告之日起 15 天内向本单位提出。 
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